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備考　＊ 合否の判定は弊社の検査基準に基づいています。

○ ○1-M8 ○ ○ ○

御中

スプロケット検査成績表

判定

硬度

2

3

4

5

6

7

8

9

10

歯厚

ボス径

総幅

孔径

キー幅

キー深さ

タップ

3.04 3.04

7(+0.061/+0.025) 7.05

3(+0.1/0) 3.04 3.03 3.05

7.04 7.04

39.33 39.42

35.02 35.01

7.05 7.03

φ35(+0.021/0) 35.02 35.01 35.01

39.4(±0.3) 39.28 39.33 39.35

55.03 49.92

7.2(0/-0.25) 7.04

φ55(±0.3) 55.04 49.95 49.97

40C30T

5

7.18 7.17

128.03 127.94

7.06 7.08

128.05 128.11 φ128(±0.5) 128.05外径

実測
基準

品名

受注数量 50 検査数量

項目NO

図番 FA-0021-0


